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Einfrieren von SARSTEDT-ROhren

RNA,
Bakterien,
Gewebe

DNA, Compounds,

Restriktionsenzyme

Fir die Rickstellung verschiedenster Substanzen und Proben SchraubgefédBe sind zudem aufgrund des sicheren

sind oftmals Lagertemperaturen unter 0°C notwendig. So Dichtprinzips, welches besonders bei und nach dem
werden z.B. DNA oder Restriktionsenzyme bei Temperaturen Auftauprozess zum Tragen kommt, gegeniiber GefaBen mit
von +8°C bis -20°C oder RNA, Bakterien und Gewebeproben einem Stopfenverschluss zu bevorzugen. Besonders geeignet

bei bis zu -80°C gelagert. Fir diese Lagerung werden in der sind hierflir die SARSTEDT Mikro-Schraubrdhren. Fiir die
Regel KunststoffgefaBe verwendet, fir die allerdings die tiefen ~ Lagerung von beispielsweise Gewebe oder eukaryotischen
Temperaturen eine besondere Belastung darstellen. Zellen bei Temperaturen von bis zu -196°C empfehlen wir
Grundsatzlich empfiehlt SARSTEDT daher, ausschlieBlich ausschlieBlich die Verwendung unserer CryoPure-GefaBe,
GefaBe und Lagerboxen aus geeigneten Kunststoffmaterialien, welche speziell fir die kryogene Lagerung optimiert wurden.
wie z.B. Polypropylen oder Polycarbonat, zu verwenden.

Anhand unserer Erfahrungen und Tests, die wir mit Kunststoffréhren gemacht haben, kénnen wir Ihnen einige Hinweise geben:

m Grundsatzlich werden die Festigkeitswerte von Kunst- m Verwenden Sie geeignete Stander oder Lagerboxen, in
stoffen im Temperaturbereich unter 0°C reduziert. denen die Rohren gentigend Spiel haben, damit sich diese
Mechanische Belastungen sind daher generell zu ausdehnen kénnen. Die Lagerung in Styroporcontainer
vermeiden. kdnnen wir aufgrund der stark isolierenden Eigenschaft

m Die Einfrierbedingungen miissen so gewahlt sein, dass der nicht empfehlen.

Technische Anderungen vorbehalten

Inhalt gleichmaBig bzw. von unten nach oben gefriert. Da die Belastung der GefaBe, je nach einzufrierendem Medium
Wenn infolge unglinstiger Einfrierbedingungen das GefaB und Routinebedingungen, sehr unterschiedlich sein kann,
zuerst im oberen Bereich einfriert, kann es im unteren empfehlen wir Thnen den Einsatz der Rhren im

Bereich zu Dehnungsrissen kommen. Minustemperaturbereich unter Ihren Bedingungen zu testen.

Diese Angaben sollen als Richtlinie dienen und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.
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